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1. Thermory® padléburkolat kollekcio

A hékezelt padldk eleganciaja a fa szerkezetének szépségében és gazdag szinpalettajaban rejlik.
A Thermory® padlok kényelmét és melegségét két hémodositasi szint is noveli.

Themory Kéris Tango

Thermory Kéris Salsa

Az intenziven moédositott padlozat, minta Themory
Kéris Tangd nagy mérettartassal rendelkezik
és padlofités ald is szerelhets. Az intenziven
maodositott kéris a Thermory® keményfa burkolatok
kozll ez a legmelegebb sotét tonus. Az intenziv
maodositas valéban kiemeli a faanyag szépségét.

Akdzepesen modositott, mintaThemory KérisSalsa,
Thermory Pecan Samba ésThemory Birch Flamenco
alkalmas bels6 térbe, ahol vilagos és arany szinekre
van szikség. A Themory kozepesen maodositott
padloburkolat szintén szerelhetd padloftités ald is.
Az ajanlott maximalis padloszélesség a kozepesen
maodositott padloburkolathoz 130 mm.

AThermory® padloburkolat kollekcio egyarant tartalmaz ipari és tervezett padldzatot is:

IPARI: HOKEZELT KEMENYFABOL KESZULT KEMENYFA SZALAGOK

AThermory® ipari padlo alkalmas otthoni és nagy forgalmu teriletekre, pl. sportklubokba és nyilvanos
helyekre. AThermory® ipari padlézat 14 x 20 mm-es, keményfabdl készilt szalagokbdl &ll, amiket atlatszo
szalag tart O0ssze. Ezeket a tombdket normal parketta ragasztdval lehet ragasztani. A ragasztot csak a
hatso fellletre lehet helyezni - az egyes darabok kozott nem lehet ragasztd. A ragasztas utdn javasoljuk,
hogy a padloburkolatot kétszer csiszoljak at az olaj vagy a lakk alkalmazasa el&tt. A tokéletes eredmény
érdekében kérjlk, forduljon professziondlis keményfa telepité céghez.

Ipari profil, Tangd és Salsa 14x360 mm:

Thermory Kéris (intenziv)

Thermory Kéris (kdzepes)
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TERVEZETT: HAROMRETEGU HOKEZELT KEMENYFA

A Thermory keményfa lapok hdrom réteg Thermory Kérisbél allnak, és alkalmasak nagy forgalmu
tertletekre, pl. éttermek, szallodak, vallalati épuletek.

Profil: F6, Sala 18 x 245 mm:

A Thermory® keményfa parketta
id6tlen szépséget és egyediilalld stilust
kolcsénoz a beltéri tereknek, és noveli
a maganhdaz vagy a nyilvanos terek
értékét.

Thermory Kéris (kozepes)

2. Thermory padléburkolat padlofiitésen alkalmazva

Minden hékezelt padloburkolat (intenz ugyanugy mint a medium) alkalmas padléfiitésre. Thermory
keményfa padléburkolat alkalmas a f(itott padld burkoldsdra a hékezelési eljards altal nyert magas
szerkezeti stabilitdsanak kdszonhet6en.

3. Altalanos elGirasok

Javasoljuk, hogy vigyék a padlélapokat a helyiségbe 24 ordval a felhaszndlasuk el6tt, hogy
szobah&mérsékleten egységes hémérsékletlvé valjanak. Az padlélapokat vizszintes és egyenletes
fellleten, bontatlan csomagoldsban kell tarolni.

Atelepités alatt és késébbiek sordn a padloaljzat, padléburkolat és a szoba hémérsékletének 10-30°C fok

kozott kell maradnia. A helyiség relativ paratartalma 30-50% -os tartoméanyban maradjon. A paratartalom
hosszu tavl ingadozdsa azt jelenti, hogy a padlé zsugorodhat vagy megduzzadhat.

4. Padloaljzat

Kétféle padlodaljzat van: beton és rétegelt lemez.

BETON PADLOALJZAT: A témoérfa deszkakat ragasztassal lehet betonpadléra szerelni, feltéve, hogy a
betonpadld sima, tiszta és szaraz.

Ha a beton aljzat nem egybefligg6é vagy nem rendelkezik vizzard réteggel akkor ezt potolni kell miel&tt
elkezdenénk lerakni a padléburkolatot. A specidlis vizzard vagy nedvesség allé PE film réteg tavol tartja
a nedvességet a padloburkolattol és egy szilard aljzatot biztosit a keményfa padlé szamara.
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Telepités el6tt kérem mérje meg a beton nedvesség tartalmat és bizonyosodjon meg rola, hogy ez az
érték nem haladja meg a 6%-ot.

Az aljzatban nem lehetnek nagyobb tdrések, hidnyok. A port és foltokat el kell tavolitani a padlorol,
mert ezek csokkenthetik a ragaszto tapaddsi képességét. Az aljzat felliletének enyhén texturdltnak kell
lennie, hogy javitsa a tapadast, amellett hogy mindez 6sszhangban legyen a standard aljzat mindségi
feltételekkel. Amikor a keményfat betonra régzitik, bizonyosodjon meg réla hogy a nedvesség a betonon
keresztll nem jut at az épitési anyagokon.

Abban az esetben, ha felillet egyenetlen, akkor szintezni kell — ha lehetséges homokkal. Haszndljon
specialis szintez6 vegylleteket a fellilet kiegyenlitésére, mindig kovetve a gyartd receptjét. Az dltaldnos
ajanlds — csak akkor hasznaljon szintezé vegylleteket amikor az abszolut sziikséges és mindig a
legmagasabb mindségl terméket valassza.

FA ALJZAT: A megfelel6 lamindlt aljzat stabil és szintben van. A burkolé lapot mindig az aljzathoz kell
rogziteni figyelembe véve a gydrtd utasitasait és a szoba szerkezetét.

Thermory kéris padlobur
Maganhaz Eszt

A legszebb és valdban tartés Thermory® padldburkolat biztositdsa érdekében kivesse az aldbbi telepitési
javaslatokat. A tokéletes eredmény érdekében kérjiik, forduljon professziondlis keményfa telepitd céghez.
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5. Telepités

A padloaljzattol fliggsen kétféle moéd van a tomaorfa padlélapok beszerelésére:
« a padlélapokat kdzvetlenil a betonpadlora ragasztjak;
- a padldlapokat csavarokkal rogzitik vagy ragasztjdk a rétegelt lemezekre (furnér/forgacslap).

A padléburkolat rétegelt lemezre, betonra torténd telepitésének elénye, feltéve hogy a megfelel6
anyagokat és rogzitési technikdkat hasznalja, hogy csokkentik az aljazat merevségét és noveljék annak a
lehet6ségét hogy az egész felliletet biztosabban rogzitsék az aljzathoz, amely segit csokkenteni néhany
riziko tényezét ( duzzadt, siillyedd padlé, nyikorgds stb.)

A falaktol és egyéb rogzitett targyaktdl valoé tavolsag: A padldlapok elhelyezésekor figyelembe kell venni
a padlo lehetséges duzzadasi/zsugorodasi viselkedését. Ebbdl a célbol a fapadld és a falak, valamint a
rogzitett targyak kozott kilon teret kell hagyni. A taguldsi rés nagysaga a helyiség és a belsé éghajlat
méretétdl fligg, de nem lehet kevesebb 8-10 mm-nél. A béléscsikok fed6lapokkal vannak bevonva, vagy
megfeleld szindrnyalatu, rugalmas kotéhabarccsal vannak feltoltve,

A padléburkolatfelszerelése: Miel6tt telepitenia padloburkolatot gy6z6djon megarrdl, hogy megfelelnek
a standard kovetelményeknek. Kissebb eltérések a burkolatok kilsején elfogadhatéak. Kérem vegye
figyelembe, hogy a mar beépitett padloburkolat esetében semmilyen reklamaciot nem all médunkban
elfogadni. Preciz mérésekkel kezdje és tervezze meg a szoba elrendezését. Nagyon pontosnak és
tirelmesnek kell lennie, hogy az els6 sor padléburkolatot abszolut egyenesen és hézag nélkil tudja
lerakni — a tobbi burkolat helyes lefektetése ezen mulik. Haszndljon egy hosszu rudat és/vagy feszes
vezetdt segitségként. A burkolat fektetési irdnyanak a szoba bejaratatol induljon és a természetes fény
felé tartson. Ahhoz, hogy vizudlisan meg tudjuk nyujtani a szobat a burkolatoknak a szoba faldval
parhuzamosan kell futniuk. A lerakdst mindig a hatso fallal kezdje el. Az els6 burkolat hornydnak mindig
a fallal szemben kell lennie. Kezdésként a megfelel6 tavtartot helyezze el a fa és mas fix targyak és a
burkolat kozé. A helyiség méretétsl és formajatol és a telepitési modszertsl fligg6en a hézag szélessége
legaldabb 8 mm legyen. Az ék alaku tavtartét a kovetkezd napon kell eltdvolitani.
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Padloburkolat ragasztasa kozvetleniil az aljzatra: specidlis vizmentes parketta ragasztét hasznaljon,
ami biztositja a rugalmas kotést az aljazathoz. A ragasztott padldburkolatokat lehet csiszolni és csak
azutan lehet befejezni, miutdn a ragaszto teljesen megszaradt, ez kb. 1-7nap, ez fligg a hasznalt ragaszto
tipusatol. Kérem ne feledje el, hogy mindig szigortan tartsa be a ragaszté gyartéjanak utasitasait.

Amikor szildrd keményfa padléburkolatot fa aljzatra ragaszt, kovesse az el6z6 |épésben megadott
utasitasokat.

6. Befejezés

A legtébb Thermory® keményfa padléburkolatot félkész allapotban aruljuk, megadva a lehetséget
minden egyvasarlénkszamdra, hogy valasztanitudjon a klilonboz6 olajok és lakkok koziil, az 6 igénytiknek
megfelel6en. Az olajozds torténhet azutan, hogy a nem kezelt padléburkolatot felszerelték és a ragaszto
megfelel6en megszaradt. (a szdradasi id6 fligg a ragasztod fajtdjatol és a szoba kdrnyezeti tényezgitsl).
Minden burkolat a gyarténal kialakitott nuttal és csappal rendelkezik és nem igényel utélagos csiszolds
telepités utdn. Ezutdn az olajozds a fa védelmének érdekében torténik és a kezelés gazdagabb tédnust ad
a fanak.

AThermory® padléburkolat kollekcié igény szerint, rendelésre elérhetd olajozott és lakkozott formaban
is. A fed6anyagok a padloburkolat szamara kivald befejezést nyljtanak valamit vonzo kilsét biztositanak
és altaluk konnyd karbantartani a feltletiket.

ATLATSZO OLAJ

Az olajozott fellletek rendkivil természetesnek tlinnek. Az olajozdshoz hibrid UV-keményit6 olajokat
hasznalunk, amelyek 6tvozik az UV és az oxidativ olajok pozitiv tulajdonsagait. Az UV-olaj behatol a feltlet
fels6 szalaiba. Az UV-komponens biztositja a fa szdmara a szlikséges védGréteget, mikdzben a természetes
komponens kdnnyl helyi javitdsokat tesz lehetévé természetes olajokkal, ami sok hasonlésdgot mutat
az oxidativ olajokkal. A gyari olaj réteget rendszeresen frissithetjik és frissiteni is kell, hogy fenntartsuk
a padlo természetes szépségét. Az olajozott fellilet kellemes texturaju, a matt felllet pedig nagyon
egyedi megjelenést kolcsondz a padlonak. Az olajozott padlé karbantartdsa rendkiviil egyszer(i és évekig
meglrzi természetes szépségét.

ATLATSZO LAKK

A lakkok a legnépszer(ibb padlédpold anyagok, mivel latvanyosak és konnyen karbantarthaték. Prémium
mindségl lakkot haszndlunk rugalmas tulajdonsdgokkal. Ez megakaddlyozza a fedérétegben a repedések
és a zsugorodas altal okozott hézagok keletkezését ingadozd paratartalom és eréhatds alatt is. A felsg
réteg nano-részecske technologidval készilt karcallo anyagbol all.

FATYOLOS LAKK

A normal matt lakkozott fellilet fényességi szintje 15-20. Az altalunk hasznalt UV-lakkok biztonsagosak
és veszélytelenek; nem tartalmaz olddszert vagy formaldehidet, és nem bocsat ki semmilyen veszélyes
gazt. A lakkozott felllet higiénikus, kdnnyen karbantarthatd és kivalé védelmet nyudjt a szennyez6dések
ellen. Homogén megjelenést és kellemes érintést biztosit a padlo teljes feltletének.
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7. Karbantartas és védelem

Az 6sszes keményfa padlo szépséget ésvonzer6t kdlcséndzazadott helyiségnek, de a legtobb padlofajtahoz
hasonléan rendszeres id6kozonként gondozdasra van szlikségik, hogy meg6rizzék mindségiket. Padldja
szépségének megbrzése érdekében, kérjik, vegye figyelembe a kovetkezket:

A leveg6 h6mérséklete és a levegd nedvessége:

AThemory parkettdk 100% -ban természetes faanyagbol késziilnek. Ezértjelent6s nedvességvaltozasok
befolydsolhatjak.

Fontos, hogy a helyiség relativ paratartalma a lehetd legstabilabb legyen. Ajavasolt nedvességtartalom
30-50%.

Az ajanlott dtlagos h6mérséklet 10-30 ° C.

Altalanos gondozas és karmegel6zés:

Afentiek szerintellen6rizze a nedvességet és a h6mérsékletet, és ha sziikséges, tegye meg a szlikséges
korrekcios intézkedéseket;

Ha ismert, hogy a szobaban a levegd atlagos paratartalma meghaladja a megengedett értéket,
kérjuk, forduljon a Thermory értékesitési képviselGihez. Bizonyos kortilmények kozott a padlolapokat
telepithetjik kis résekkel.

Helyezzen labtorl6ket a bejarati ajto mindkét oldaldhoz;

Azonnal tavolitsa el a szennyez&déseket vagy egyéb csiszoldanyagokat;

Ne helyezzen nedves targyakat a parkettre;

Nedves ruhaval és csak minimalis nedvességtartalom mellett tisztitsa meg a padlét. A padlétisztito
folyadékot kézvetlentil a ruhan alkalmazzuk és ne a padlon.

Filc parnakkal vigydzzon a butorokra, hogy elkerlilje a mozgatas altal keletkezett karcolédast;
Kerilje a magas sarkd cip8 viselését a padlon, mivel ezek megkarcolhatjak, vagy behorpaszthatjak a
padlot.

A hazidllatok karmait, kérjik, tartsa rendben, hogy a lehet6 legkisebb legyen a felllet kdrosodasa.
Hasznaljon fliggonyoket vagy a red6nyoket a napsugarzas korlatozdsahoz.

Ha az adott tertilet napsitésnek van kitéve, a szinvdltozas minimalizalasa érdekében a szényegeket
és a butorokat rendszeresen mozgatni kell.

A tokéletes eredmény érdekében kérjlk, forduljon hivatdsos padléburkolé szakemberhez.

Utoljara frissitve : 2017. majus
Minden korabbi verzié érvényét vesztette.

Thermory kéris padléburkolat medium és falburkolat intense
Noa étterem Esztorszagban
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