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1. Thermory® padléburkolat kollekcid

A hokezelt padlok elegancidja a fa szerkezetének szépségében és gazdag szinpalettdjaban rejlik. A
Thermory® padldk kényelmét és melegségét két hémaddositasi szint is noveli.

Az intenziven médositott padl6zat, minta Themory Kéris Tango
nagy mérettartdssal rendelkezik és padlofiités ald is szerelhetd.
Az intenziven moédositott kéris a Thermory® keményfa
burkolatok kozul ez a legmelegebb sotét tonus. Az intenziv
maodositas valdban kiemeli a faanyag szépségét.

Themory Kéris Tangd

A kozepesen médositott, mintaThemory Kéris Salsa, Thermory Pecan Samba ésThemory Birch Flamenco
alkalmas belsé térbe, ahol vilagos és arany szinekre van szikség. A Themory kdzepesen modositott
padléburkolat szintén szerelhetd padlofiités ala is. Az ajanlott maximalis padldszélesség a kozepesen
modositott padléburkolathoz 130 mm.

Thermory Kéris Salsa Thermory Pekan dié Samba Thermory Nyirfa Flamenco

AThermory® padloburkolat kollekcio egyarant tartalmaz ipari és tervezett padlézatot is:

IPARI: HOKEZELT KEMENYFABOL KESZULT KEMENYFA SZALAGOK

AThermory® ipari padlo alkalmas otthoni és nagy forgalmu teriletekre, pl. sportklubokba és nyilvanos
helyekre. AThermory® ipari padlézat 14 x 20 mm-es, keményfabdl késziilt szalagokbol all, amiket atlatszo
szalag tart O0ssze. Ezeket a tombdket normal parketta ragasztéval lehet ragasztani. A ragasztét csak a
hatso felliletre lehet helyezni - az egyes darabok kozott nem lehet ragasztd. A ragasztds utan javasoljuk,
hogy a padléburkolatot kétszer csiszoljak at az olaj vagy a lakk alkalmazasa el6tt. A tokéletes eredmény
érdekében kérjuk, forduljon professzionalis keményfa telepité céghez.
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Ipari profil, Tango és Salsa 14x360 mm:

Thermory Kéris (intenziv) Thermory Kéris (kozepes)

TERVEZETT: HAROMRETEGU HOKEZELT KEMENYFA

A Thermory keményfa lapok harom réteg Thermory K&risb6l alinak, és alkalmasak nagy forgalmu
tertletekre, pl. éttermek, szallodak, vallalati éplletek.

Profil: F6, Sala 18x245 mm:

Thermory Kéris (kbzepes)

AThermory® keményfa parketta idétlen szépséget és egyediilallé stilust kdlcsonoz a beltéri tereknek, és
noveli a maganhdz vagy a nyilvanos terek értékét.
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2. Thermory® padléburkolat
padléfiitésen alkalmazva

Minden hékezelt padld (intenziv és kozepes) alkalmazhatd padléfiitéshez is. Az ajanlott maximalis
padldészélesség a kozepesen maodositott padléhoz 130 mm. A Thermory keményfa padloburkolat alkalmas a
flitott padlokra a termikus atalakitassal nyert magas stabilitas miatt.

3. Altalanos el6irasok

Javasoljuk, hogy vigyék a padlélapokat a helyiségbe 24 oraval a felhasznaldsuk el6tt, hogy
szobah&mérseékleten egységes h&mérsékletlivé valjanak. Az padldlapokat vizszintes és egyenletes
feltleten, bontatlan csomagoldsban kell tarolni.

Atelepités alatt és késébbiek sordn a padloaljzat, padléburkolat és a szoba hémérsékletének 10-30°C fok

kozott kell maradnia. A helyiség relativ paratartalma 30-50% -os tartomanyban maradjon. A paratartalom
hosszu tavu ingadozdasa azt jelenti, hogy a padl6 zsugorodhat vagy megduzzadhat.

4. Padloaljzat

Kétféle padldaljzat van: beton és rétegelt lemez.

BETON PADLOALJZAT: A témorfa deszkakat ragasztassal lehet betonpadloéra szerelni, feltéve, hogy a
betonpadld sima, tiszta és szaraz.

Problémas aljzat (példaul ha gyenge, nedvességtarto) esetén nedvességgatlot kell biztositania padldlapok
felszerelése el6tt. Nedvességgatként specidlis nedvességgatlot vagy g6zallé PE foliat hasznalhatunk,
amelyre egy furnérréteg van felszerelve. Ez utébbi stabil és egyenes aljzatot biztosit a padlézat szamara.

Ne felejtsen el figyelni a beton nedvességtartalmara, amely nem haladhatja meg a maximum 1.7%-ot.

Az aljzatban nem lehetnek nagy repedések. Egy kevés por és kosz is csokkenthetik a ragaszté adhézios
tulajdonsagait, ezért el kell tdvolitani a padlorol. A padloburkolatok kissé mintdzott feltletlkkel
ragaszthatdk az aljzatra; azonban az aljzatra vonatkozd minden kovetelményt/ szabvanyt be kell tartani.
A tomor fapadlok betonra tortén6 beszerelésekor el kell kerllni a nedvesség behatoldsat a betonba a
szomszédos épliletszerkezeteken (példaul az alapozason) keresztil.

Abban az esetben, ha a betonfelllet durva, ki kell egyenliteni - lehetéleg csiszoldssal. A kiegyenlitéshez
a speciélis keverékeket a gyarté utmutatdsa szerint hasznalja. Altaldnos ajanlds - a kiegyenlité habarcsot
csak abban az esetben szabad hasznalni, ha feltétlentl sziikséges. Ebben az esetben a legmagasabb
mindségi termékeket kell hasznalni.

RETEGELT LEMEZ PADLOALJZAT: A megfelel§ rétegelt lemez aljzat mindig egyenletes és stabil. A rétegelt
lemezeket a padldaljzathoz kell rogziteni, figyelve a rétegelt lemezgyartd cég utasitasaira, illetve az
épulet szerkezetére.
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A legszebb és valdban tartds Thermory® padloburkolat biztositdsa érdekében kivesse az aldbbi telepitési
javaslatokat. A tokéletes eredmény érdekében kérjiik, forduljon professziondlis keményfa telepitd céghez.
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5. Telepités

A padloaljzattol fliggben kétféle moéd van a tomaorfa padlélapok beszerelésére:
« a padldlapokat kdzvetlenil a betonpadlora ragasztjak;
- a padlélapokat csavarokkal rogzitik vagy ragasztjak a rétegelt lemezekre (furnér/forgacslap).

Ha megfelel¢ anyagokat és munkamodszereket alkalmazunk, akkor a padléburkolatok a furnér,
forgacslap vagy beton aljzatba valo épités sordan az aljzat merevségét fokozzak és lehetéség van az elemek
ergsitésére (a teljes fellleten), ami elGsegiti bizonyos kockdzatok (megduzzadt padlé, fujés, besillyedt
padlo, rothadas, stb.)) minimalizalasat.

A falaktol és egyéb rogzitett targyaktdl valo tavolsag: A padldlapok elhelyezésekor figyelembe kell venni
a padlo lehetséges duzzadasi/zsugorodasi viselkedését. Ebb6I a célbol a fapadld és a falak, valamint a
rogzitett targyak kozott kilon teret kell hagyni. A taguldsi rés nagysaga a helyiség és a belsé éghajlat
méretétdl fligg, de nem lehet kevesebb 8-10 mm-nél. A béléscsikok fed6lapokkal vannak bevonva, vagy
megfeleld szindrnyalatu, rugalmas kotéhabarccsal vannak feltoltve,

A padléburkolat felszerelése: A padléburkolat felhelyezése el6tt ellenérizze, hogy megfelel-e
a szabvanynak. A tablak kilsejében kisebb eltérések elfogadhatok. Figyelem! A mar telepitett
padloburkolathoz semmilyen kovetelés nem fogadhato el.

Kezdje a helyiség pontos mérésével és tervezésével. Nagyon pontosnak és tirelmesnek kell lennie,
hogy a padldlapok els6 sorai igazdn egyenesek és résnélkiliek legyenek - a padlo tobbi részének helyes
felszerelése ettsl fligg majd! Sziikség esetén haszndljon hosszabb rudat és/vagy vékony madzagot az
ellen6rzéshez.

A padloburkolatok lefektetését a helyiség bejaratéhoz és a természetes fény iranyaba kell célozni. A fal
legtavolabbi szélétdl inditsa el a telepitést. Az els6 burkolatot Ugy kell elhelyezni, hogy a horony a fal felé
nézzen. Kezdje el a megfelel§ éktartdk elhelyezését a fal és mas rogzitett akadalyok, padlélapok kozott.
Hagyjon egy bovitd rést a padlé teljes peremén. A helyiség méretétdl, alakjatol és a beépitési modtol
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flggden a rés szélessége legaldbb 8-10 mm legyen. Az éktartot a kovetkez6 napon el kell tavolitani.

A padldlapok kozvetlentil az aljzatra ragasztdsa: a ragasztiashoz specidlis, vizmentes parketta ragasztot
hasznaljon, amely rugalmas csatlakozast biztosit az als¢ réteghez. A ragasztott fellileteket csiszolhatjuk,
de csak a ragaszto teljes szaradasa utan, ami kb. 1-7 nap, az alkalmazott ragasztéanyagtél fliggden.

Figyelem! A ragasztogyartd utasitdsait szigortan be kell tartani!

Amikor a parkettat a laminalt lemezre ragasztja, kovesse az el6z8 [épésben megadott utasitasokat.

6. Befejezés

A legtobb Thermory® kemény padléburkolé termékeket befejezetleniil értékesitjiik, igy Ondknek
lehetdségiik van arra, hogy a kiilonbozé olajok és lakkok kozil valasszanak.

Miutdn a kezeletlen keményfa padlélapokat beépitették és a ragasztd teljesen megszilardult (a
kikeményedési id6 a hasznalt ragasztéanyagtdl és a helyiség kdrnyezeti viszonyaitdl fiigg), a lemezeket
szlkség esetén csiszolni és tokéletesiteni kell. A legjobb eredmény érdekében alapos el6készitésre van
szUkség. Minden csiszolds utan tisztitani kell a padlét porszivoval. A lehetséges rések feltolthet6k az
utolso csiszolds és a fa toltéanyag csiszoloporabdl készilt keverékkel. A beépitett és csiszolt keményfa
padlolapok végss tokéletesitéshez tobbnyire lakk vagy olaj hasznélatos. Tovabbi informaciokért lasd a
lakk vagy az olajgyarto altal kiadott fapadlé lakkozasi és olajozasi utasitasait.

A rendelheté Thermory® padlébevonatok kollekciéja (olajozds és a lakkozas). A bevono6 anyagok
kivalo6 min6ségl fellletet biztositanak a padloburkolé lapoknak, ami bar vonzo, mégis egyszer(ien
karbantarthato.

ATLATSZO OLAJ

Az olajozott fellletek rendkivil természetesnek tlinnek. Az olajozdshoz hibrid UV-keményit6é olajokat
hasznalunk, amelyek 6tvozik az UV és az oxidativ olajok pozitiv tulajdonsagait. Az UV-olaj behatol a feltlet
felsé szalaiba. Az UV-komponens biztositja a fa szdmadra a szlikséges véd6réteget, mikozben a természetes
komponens kdnnyl helyi javitdsokat tesz lehetévé természetes olajokkal, ami sok hasonlésdgot mutat
az oxidativ olajokkal.

A gyari olaj réteget rendszeresen frissithetjik és frissiteni is kell, hogy fenntartsuk a padlé természetes
szépségét. Az olajozott fellilet kellemes texturdju, a matt felllet pedig nagyon egyedi megjelenést
kolcsénoz a padlénak. Az olajozott padlo karbantartdsa rendkivil egyszer(i és évekig megdrzi természetes
szeépseget.

ATLATSZO LAKK

A lakkok a legnépszer(ibb padlédpolé anyagok, mivel latvanyosak és konnyen karbantarthatok. Prémium
mingségl lakkot hasznalunk rugalmas tulajdonsagokkal. Ez megakaddlyozza a fed6rétegben a repedések
és a zsugorodas altal okozott hézagok keletkezését ingadozoé pdratartalom és eréhatds alatt is. A felsé
réteg nano-részecske technolégidval késziilt karcallé anyagbol all.

FATYOLOS LAKK

A normal matt lakkozott fellilet fényességi szintje 15-20. Az adltalunk hasznalt UV-lakkok biztonsagosak
és veszélytelenek; nem tartalmaz oldészert vagy formaldehidet, és nem bocsat ki semmilyen veszélyes
gazt. A lakkozott felllet higiénikus, konnyen karbantarthatd és kivalé védelmet nyudjt a szennyez6dések
ellen. Homogén megjelenést és kellemes érintést biztosit a padlo teljes feltletének.
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7. Karabantartas és védelem

Az 6sszes keményfa padlo szépséget ésvonzer6t kdlcséndz azadott helyiségnek, de a legtobb padlofajtahoz
hasonléan rendszeres id6kozonként gondozasra van szlikségik, hogy meg6rizzék mindségiket. Padloja
szépségének megbrzése érdekében, kérjik, vegye figyelembe a kdvetkez6ket:

A leveg6 h6mérséklete és a levegd nedvessége:

AThemory parkettdk 100% -ban természetes faanyagbol késziilnek. Ezértjelent6s nedvességvaltozasok
befolydsolhatjak.

Fontos, hogy a helyiség relativ paratartalma a lehetd legstabilabb legyen. Ajavasolt nedvességtartalom
30-50%.

Az ajanlott dtlagos h6mérséklet 10-30 ° C.

Altaldnos gondozas és kirmegel&zés:

Afentiek szerintellen6rizze a nedvességet és a h6mérsékletet, és ha sziikséges, tegye meg a szlikséges
korrekcios intézkedéseket;

Ha ismert, hogy a szobaban a levegd atlagos paratartalma meghaladja a megengedett értéket,
kérjuk, forduljon a Thermory értékesitési képviselGihez. Bizonyos kortilmények kozott a padlolapokat
telepithetjik kis résekkel.

Helyezzen labtorl6ket a bejarati ajto mindkét oldaldhoz;

Azonnal tavolitsa el a szennyez&déseket vagy egyéb csiszoldanyagokat;

Ne helyezzen nedves targyakat a parkettre;

Nedves ruhaval és csak minimalis nedvességtartalom mellett tisztitsa meg a padlét. A padlétisztito
folyadékot kézvetlentl a ruhan alkalmazzuk és ne a padlon.

Filc parnakkal vigydazzon a butorokra, hogy elkerllje a mozgatas altal keletkezett karcolédast;
Kerilje a magas sarkd cip8 viselését a padlon, mivel ezek megkarcolhatjak, vagy behorpaszthatjak a
padlot.

A hazidllatok karmait, kérjik, tartsa rendben, hogy a lehet6 legkisebb legyen a felllet kdrosodasa.
Hasznaljon fliggonyoket vagy a red6nyoket a napsugarzas korlatozdsahoz.

Ha az adott tertilet napsitésnek van kitéve, a szinvdltozas minimalizalasa érdekében a sz6nyegeket
és a butorokat rendszeresen mozgatni kell.

A tokéletes eredmény érdekében kérjlk, forduljon hivatdsos padléburkolé szakemberhez.
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